
Сыктывкар 1978 





Труды Института геологии Коми филиала Академии наук СССР 

Вып. 2 7 1 9 7 8 

МЫШЬЯКОВЫЕ МИНЕРАЛЬ 
ПАЙХОЙСКО-ЮЖНОНОВОЗЕМЕЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

Н.П.Юшкин, А . Б . М а к е е в 

Начиная с 1 9 7 1 г . нами и нашими сотрудниками (Б.А.Остащенко, 
В.И.Силаев) в пределах Пайхойско —Южноновоземельского мегантикли — 
нория обнаружено большое число гидротермальных проявлений неизвест-
ной ранее мышьяковой минерализации (рис .1) , в которых установлены 
следующие мышьяксодержащие минералы: никелин, герсдорфит, кобаль -
тин (джулукулит), теннантит, тетраэдрит, ванадиевомышьяковый гер — , 
манит, реальгар, аурипигмент. Мышьяковые проявления относятся к 
трем минеральным типам: а) арсенидно—сульфидному; б) блеклых руд и 
медно—германиево—мышьяковых сульфосолей и в) реальгар—аурипигмен— 
товому. 

А р с е н и д н о - с у л ь ф и д н ы й т и п связан с сульфидной кобальт -
медно—никелевой минерализацией в базальтоидах центральнопайхойско — 
го комплекса L ^ l и представлен никелином, никелистым кобальти-
ном (джулукулитом) и герсдорфитом, присутствующими в виде акцес — 
сорных минералов в сульфидных рудах ( 1 , рис .1 ) . Эти минералы о п и -
саны Б.А.Остащенко Q 2Г\ , данные об их составе в виде кристалло — 
химических формул приведены в таблице. 

Т и п б л е к л ы х р у д и — Си— Ge— As с у л ь ф о с о л е й связан с 
телетермальной медно—полиметаллической минерализацией. Он представ-
лен наиболее многочисленными жильными проявлениями, несколько о т -
личающимися друг от друга по составу мышьяксодержащих сульфосо — 
лей и по ассоциациям минералов, в связи с чем выделяются три под-
типа: теннантитовый, теннантит— V —As —германитовый и тетраэдрит-
никелиновый. 

Теннантитовый подтип характерен для о-ва Вайгач, где теннантит, 
по нашим данным и данным В.И.Силаева, отмечаится в полиметалли — 
ческих рудах горы Цинковой (2 , рис .1 ) , рудопроявления Академичес — 
кого ( 3 , рис .1) , в медных рудах проявления Утиного ( 4 , рис. 1 ) , в 
кварц—карбонатных жилах бухты Соленой ( 5 , рис .1 ) . Все эти проявле-
ния по своим масштабам незначительны £ 8 ] ; содержание теннанти — 
та в рудах не превышает нескольких сотен граммов на тонну. 
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Составы мышьяксодержаших минералов Пайхойско-Южноновоэемельской провинции по данным млкроэондовых анализов 
( JXA - 5 , Camcca MS - 4 6 ) 



Теннантит— V - A s - германитовый подтип о т -
шчается от предыдущего присутствием редко-
го минерала — ванадиевомышьякового герма — 
шта Г / j - Примером этого подтипа является 
^реднесиловское проявление ( 6 , рис .1) , пред — 
:тавленное серией кварц—карбонатных жил 
чощностью до 2 0 см, согласно залегающих в 
1ерных углисто—глинисто—кремнистых сланцах 
:реднекаменноугольного возраста. 

Рудными минералами являются блеклая ру— 
la промежуточного, но более близкого к тен — 
гантиту состава, ванадиевомышьяковый герма— 
шт и кадмиевый сфалерит [ l [ ] . Соот— 
юшение этих минералов 8 : 1 : 1 0 . Состав мышь— 
1к содержащих минералов дан в таблице. Ак — 
юссорные элементы—примеси в V - A s - г е р м а — 
ште: А^ , Мм , TL , Mg , F e , S i , А1, С г , 

St, , Ва. В тех жилах, в которых мышьяк— 
:одержащие минералы отсутствуют, их место 
5 парагенезисе занимает сульванит [ 4 ] , 
юсочиирующий с марганцовистым сфалеритом 
[ вюртцитом 1 о | . Близкие по минеральному 
:оставуи геологическим особенностям прояв— 
гения обнаружены нами и в северо-западной 
физамковой части Южноновоземельского ан — 
'иклинория, в бассейне р.Рогачева ( 7 - 9 , рис .1) , 
ю ванадиевомышьяковый германит в них ас — 
юциирует не с теннантитом, а с новой раз — 
ювидностью блеклых руд — тетраэдритом— Cd. 
ванадиевомышьяковый германит в ассоциации 
: теннантитом встречен в медно—полиметал — 
ических рудах г.Медной ( 1 0 , рис.1) и по — 

.. . ;|.-.!Яшеиш мышьяксодержащих мине— 

..•>-• .и» 11 fx ;йско —Южмоиовоземельской 
!1[.ЮЁ(1ШИ!|. 

• iijг: — 'ф'̂ л̂ ый не. 2-4 — тип блеклых 
- v • - > • . .•itA-сс улг-й I ио.'тчлы: 2 — тек — 

>К.»8, 0 — T-Ji'iji 'йт — V -AS - германитовый, 
1 — 7 . :п 1эл̂ .1с-п.1' .-лнимчый); 5 « роальгар—аур:;— 
•w.rsn:::,..b!, Л - It'fcf.L1 :а карте обозначают но -
мера рудэпрсяьлеыий; ссылки на них даны в тексте. 



лиметаллических рудах п-ова Цинковый нос ( 1 1 , рис .1) на о -ве В а й -
гач, а также в флюорит-полиметаллических рудах губы Раковой на Н о -
вой Земле ( 1 2 , рис .1 ) . Не исключено, что минералы, описываемые по 
данным оптических исследований как энаргит или люнонит [_3,41 , 
являются ванадиевомышьяковым германитом, и число проявлений этого 
типа значительно больше. 

Тетраэдрит-никелиновый подтип мышьяковой минерализации представ-
лен одним рудопроявлением - Среднесиловским ( 1 3 , рис .1) , располо -
женным на левом берегу р.Силова-Яха, в 8 , 9 км выше ее устья (по 
прямой линии). Здесь обнажается жильная зона мощностью 5 м, з а л е -
гающая согласно в черных углисто—глинисто—кремниевых сланцах. Мощ-
ность отдельных прожилок от 2 до 3 0 см. Главные минералы-кварц и 
кальцит; рудные — блеклая руда тетраэдритового состава, никелин (см. 
таблицу), марганцовистый сфалерит, халькопирит, айкинит ( ? ) ; вторич-
ные — гидрогетит, малахит, азурит, скородит, пиролюзит. Акцессорные 
элементы—примеси в тетраэдрите — С г , F е, М ^ в никелине — Bl , 
Zn , P i , Си , F e , в айкините (?) 1 п. , S6 , As , Ад , С г , F e , 

М д „ Характер взаимоотношений рудных минералов иллюстрируют раст-
ровые картины излучения главных элементов, снятые на рентгеновском 
микроанализаторе Сатеса М5"46 (рис .2 ) . 

Р е а л ь г а р — а у р и п и г м е н т о в ы й т и п представлен Карским 
проявлением, находящимся на левом берегу р.Кары в 3 0 0 м ниже 
устья руч.Бокситового ( 1 4 , рис .1 ) . Это серия кальцит—реальгар—ау — 
рипигментовых жилок мощностью 2—3 см, залегающих в светло—серых 
сахаровидных водорослевых известняках живетского возраста. Реаль — 
гар и аурипигмент образуют обособленные выделения в центральной 
части жил, иногда занимая всю их мощность. Кроме того в самих и з -
вестняках за пределами прожилок встречаются реальгар—аурипигменто— 
вые гнезда неправильной формы до 7 см в поперечнике. Некоторые 
гнезда являются мономинеральными аурипигментовыми или реальгаро — 
выми. Состав элементов—примесей в реальгаре связан с захватом 
включений вмещающих пород и жильных минералов (Са, Mg , Si , А1, 
F e , T l ); в аурипигменте кроме них обнаружены S8 ( 0 , 0 3 % ) и Си 
(3.10""4%>), входящие, очевидно, как изоморфные примеси. 

Анализируя особенности распределения находок мышьяксодержащих 
минералов, можно заметить, что наиболее интересные из них сосредо — 
точены в северо-западной и юго-восточной призамковых частях меган-
тиклинория. Особый интерес представляет область сочленения пайхой — 
ских структур с уральскими. Эта область является наиболее сильно 
дислоцированной. Здесь на обычную для Пай—Хоя систему преобладаю — 
щих субширотных дизъюнктивных нарушений накладывается система 
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Р и с . 2 . Растровые изображения сульфидного агрегата ( Ю - 8 0 0 4 ) в потоке поглощенных э л е к т р о -
нов ( е + ) и рентгеновском характеристическом поглощении элементов. Микроанализатор M S - 4 6 Cameca 

площадь сканирования 2 0 0 x 2 0 0 мкм, диаметр зонда 1 - 2 мкм. 



субмеридиональных, в результате чего резко повышается проницаемость 
палеозойской толщи. Основные разломы, вероятно, .имеют более глубо-
кое заложение, чем в других частях структуры, что выражается с в о е -
образием связанной с ними минерализации. Минерализация распределя-
ется зонально, и проявления мышьяковых минералов занимают опреде-
ленное место в этой зональности, причем от внутренних зон к внешним 
арсенидно—сульфидная минерализация сменяется сульфосольной, а затем 
реальгар—аурипигментовой. В этой области сочленения пайхойских и 
уральских структур целесообразно провести специальные исследования 
мышьяковой минерализации. 
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